附录1：铅酸蓄电池生产工艺和主要职业危害因素及分布

1.1          生产工艺流程总图
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1.2各生产车间工艺流程

1）球磨工艺流程：铅锭→熔化→铅粒→球磨→铅粉

2）铸板工艺流程：成品铅→添加合金→搅拌→铸锭→熔化→铸片

3) 涂片工艺流程：铅粉+硫酸→和膏→涂片→表面干燥

4) 固化工艺流程：生板→固化+蒸汽→干燥

5) 化成工艺流程：化成+硫酸→充电→洗片→吹干→烘干

6) 分片包装工艺流程：分片→磨片→称片→包装

7) 组装工艺流程：包片→焊接→入槽→封盖→加酸→充电

1.3 主要职业危害因素及分布部位

